3.2 Конечное напряжение при разряде
	Разрядный ток, А 
	Конечное напряжение, В/эл-т 

	< 0.2С 

0.2 - 0.5С 0.5 - 1.0С 

> 1.0С 
	1.75 1.70 1.60 1.40 


При разряде конечное напряжение на батарее не должно быть ниже, чем указано в таблице 1. В противном случае произойдет переразряд, который может повредить аккумулятор.
3.3 Температурный эффект
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Повышение рабочей температуры влечет увеличение емкости батареи. На рис. 4 показаны температурные зависимости. Во избежание повреждения батареи не рекомендуется использовать ее при температурах ниже -10°С и выше +40°С.
Рис. 4. Зависимость емкости батареи от рабочей температуры.
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Рис. 2. График зависимости между температурой и зарядным напряжением

3. Разрядные характеристики
3.1 Разрядные характеристики при различных скоростях разряда
Емкость батарей при использовании зависит от скорости разряда. Емкость аккумуляторов Casil оценивается по 20-ти часовой скорости разряда, которая считается номинальной. Рис. 3 показывает разрядные характеристики при различных скоростях разряда
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Рис. 3. График разрядных характеристик при различных скоростях разряда






